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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s., Zlin
Divize zku$ebnictvi

Vystavuje

ATEST
€. 47210826/1

na vzorek:
korkové zatky

zadavatele:
CORK JANOSA s.r.0., Zaledna V/1305, 760 01 ZLIN
1I€0: 26275333

Stanovené hodnoty technickych parametru:

| Pammev | Jednotka ___Zsténahodnota

Rizikové pryky ve hmoté

Obsah Pb my/kg | méné ne2 1,0
Obsah Cd g - mgkg ménd nez 0,40
Obsah Cr | mg/kg méné nez 0.50
Obsah Hg mg/kg ménd ne 0,05
Rizikové proky ve vodném yfluba = 41,
Obsah Pb ] mg/l méné nez 0.01
Obmuca 1 BT . | || Wiatnet 0,001
Obsah Cr mg/l | méné ne2 0,001
Ohash Ba .. . | méndne20.02
Obsah Hg mg/l ' méné ne2 0,0005
Oty 3 I mgl | J0¢080e20.002
Obsah Be Calale mg/l ' ménd ne2 0,001
Obsah Cu ‘ my/l | méné neZ 0,003
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v dtart A vataliggi no orek, hodnoecny v laboratorich Divice SAeSebuiend [T

Steana | (evlkem 2
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Ing. Pavel Vanék
feditel divize zku$ebnictvi
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